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DATA DE MISSÃO:18/01/2024

Comentários: Foram assentados blocos de cimento com barras de aço de ancoragem interna. Os blocos foram enchidos com concreto.

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

AAlexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Registro Fotográfico de Processo
RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: CICAP Equipamento: Reservatório

Instrumento: Visual Certificado Calibração:Não Aplicável
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